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Titebond Cold Press Veneer - Klej do
forniru 946 ml

Cena 55,99 zt
Numer katalogowy 123-5175
Kod EAN 037083051759

Opis produktu
Titebond Cold Press Veneer to specjalistyczny klej zaprojektowany z myslg o klejeniu forniréw. Jego unikalne wiasciwosci
czynig go idealnym wyborem dla profesjonalistéw i amatoréw zajmujgcych sie pracami stolarskimi, gdzie precyzja i jakos¢ sg

kluczowe. Oto kluczowe cechy tego kleju:

« Wyprodukowany w USA: Titebond Cold Press Veneer jest produkowany w USA, co gwarantuje wysoka jakos¢ i
zgodnos<¢ z rygorystycznymi standardami produkgcji.

* Doskonata Przyczepnosé: Zapewnia wyjatkowg przyczepnosé do forniréw i materiatéw drewnopochodnych, co jest
kluczowe w projektach wymagajgcych trwatych i estetycznych potgczen.

* Specjalistyczna Formuta: Opracowany specjalnie do klejenia forniréw, minimalizuje ryzyko marszczenia sie
materiatu, co jest czestym problemem w tego typu projektach.

* tatwos¢ Uzycia: Dzieki swojej konsystencji, jest prosty w aplikacji, a jego nadmiar mozna tatwo usung¢ za pomoca
wody, co utatwia utrzymanie czystosci podczas pracy.

« Bezpieczny dla Srodowiska: Nietoksyczny i bezpieczny do uzytku w pomieszczeniach zamknietych, co czyni go
odpowiednim wyborem zaréwno dla profesjonalistéw, jak i amatoréw.

* Zastosowanie Wewnetrzne: Idealny do zastosowah wewnetrznych, takich jak meble, panele scienne, czy elementy
dekoracyjne, gdzie nie jest narazony na dtugotrwate dziatanie wilgoci.

Butelka z Aplikatorem
Titebond Cold Press Veneer jest dostepny w butelce z aplikatorem, co utatwia jego precyzyjne dozowanie.

¢ Konstrukcja butelki pozwala na doktadne naktadanie kleju, co jest niezwykle wazne w projektach wymagajacych
precyzji.

» Dzieki aplikatorowi uzytkownik ma petna kontrole nad iloScig naktadanego kleju, co minimalizuje straty i zapewnia
czystos¢ pracy.

e Ergonomiczny ksztatt butelki sprawia, ze jest ona wygodna w uzyciu, nawet podczas diugotrwatych projektéw.

Parametry Techniczne

¢ Pojemnos¢: 946 ml

¢ Kolor po wyschnieciu: Jasny kremowy
e Czas otwarcia: Okoto 15-20 minut

e Czas docisku: 45-60 minut
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Petne utwardzenie: do 24 godzin
Temperatura aplikacji: Minimum 10°C
Odpornosé¢ na wilgo¢: Niska

Lepkosé: 4,000 cps

pH: 3.0-4.0

Gestos¢: 1.1 g/cm3

Proces Fornirowania z Uzyciem Titebond Cold Press Veneer
Fornirowanie z uzyciem Titebond Cold Press Veneer to proces, ktéry pozwala na uzyskanie trwatych i estetycznych

powierzchni. Dzieki specjalistycznej formule kleju, proces ten jest prostszy i bardziej efektywny. Oto krok po kroku, jak
przebiega fornirowanie z uzyciem tego kleju:

Instrukcja Fornirowania

Przygotowanie Materiatow

1. Wybdr Forniru: Upewnij sie, ze wybrany fornir jest odpowiedniej grubosci i jakosci. Sprawdz, czy nie ma uszkodzenh
ani wad, ktére moga wptynac na koncowy efekt.

2. Przygotowanie Powierzchni: Powierzchnia, na ktérg bedzie naktadany fornir, powinna by¢ czysta, sucha i gtadka.
Usun wszelkie zanieczyszczenia, ttuszcz lub stare powtoki klejowe.

Aplikacja Kleju

3. Natozenie Kleju: Nat6z rownomierng warstwe Titebond Cold Press Veneer na powierzchnie za pomocg watka lub
pedzla. Upewnij sig, ze klej jest rozprowadzony réwnomiernie, aby unikng¢ powstawania pecherzykéw powietrza.

4. Czas Otwarcia: Po natozeniu kleju masz okoto 15-20 minut na umieszczenie forniru. Upewnij sie, ze pracujesz w
odpowiednim tempie, aby klej nie zaczat wigza¢ przed czasem.

Naktadanie Forniru

5. Umieszczenie Forniru: Ostroznie umies¢ fornir na pokrytej klejem powierzchni. Upewnij sie, ze jest dobrze
wyréwnany i nie ma przesuniec.

6. Dociskanie: Uzyj watka dociskowego, aby réwnomiernie docisna¢ fornir do powierzchni. Zwré¢ szczegdlng uwage na
krawedzie i narozniki, aby zapewni¢ petne przyleganie.

Utwardzanie

7. Czas Docisku: Pozostaw fornir pod dociskiem na okoto 45-60 minut. Mozesz uzy¢ ciezkich przedmiotéw lub
specjalnych zaciskéw, aby zapewni¢ réwnomierny nacisk.

8. Petne Utwardzenie: Po uptywie czasu docisku, pozostaw fornirowang powierzchnie do petnego utwardzenia na 24
godziny. Unikaj przesuwania lub manipulowania elementem w tym czasie.

Wykonczenie

9. Szlifowanie: Po petnym utwardzeniu, delikatnie przeszlifuj krawedzie i powierzchnie forniru, aby uzyskac¢ gtadkie
wykonczenie.

10. Ostateczne Wykonczenie: Natdz wybrang powtoke ochronna, taka jak lakier czy olej, aby zabezpieczy¢ fornirowang
powierzchnie i podkresli¢ jej estetyke.
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Podsumowanie

Proces fornirowania z uzyciem Titebond Cold Press Veneer jest prosty i efektywny, a jego rezultaty sg trwate i estetyczne.
Dzieki tej instrukcji mozesz z tatwoscig przeprowadzi¢ fornirowanie, uzyskujac profesjonalne efekty w swoich projektach
stolarskich.

FAQ

1.

Czy Titebond Cold Press Veneer nadaje sie do zastosowan zewnetrznych?

Titebond Cold Press Veneer jest przeznaczony gtéwnie do zastosowan wewnetrznych. Nie jest odporny na dtugotrwate
dziatanie wilgoci, dlatego nie jest zalecany do projektéw zewnetrznych.

2. Jak dtugo trwa petne zaschniecie kleju?

Petne zaschniecie kleju Titebond Cold Press Veneer trwa okoto 24 godzin. Zaleca sie, aby potaczy¢ elementy
pozostawi¢ do wyschniecia na ten czas, aby zapewni¢ maksymalng wytrzymatos¢ potgczenia.

. Czy klej Titebond Cold Press Veneer jest bezpieczny dla zdrowia?

Tak, Titebond Cold Press Veneer jest nietoksyczny i bezpieczny do uzytku w pomieszczeniach zamknietych. Nalezy
jednak unikac bezposredniego kontaktu z oczami i skérg oraz stosowac sie do instrukcji bezpieczenstwa na
opakowaniu.

. Czy moge uzywac Titebond Cold Press Veneer do klejenia innych materiatéw niz forniry?

Titebond Cold Press Veneer jest specjalnie zaprojektowany do klejenia forniréw i materiatéw drewnopochodnych. Nie
jest zalecany do klejenia innych materiatéw.

5. Jakie sa najlepsze warunki przechowywania kleju Titebond Cold Press Veneer?

Klej Titebond Cold Press Veneer powinien by¢ przechowywany w temperaturze od 10 do 30 stopni Celsjusza, w suchym
miejscu, z dala od bezposredniego $Swiatta stonecznego. Przechowywanie w odpowiednich warunkach zapewnia jego
dtugotrwata skutecznosc i trwatosé.

Gratis: Szpachelka Japonska

Do kazdego zakupu Titebond Original dodajemy gratis szpachelke japonska.

Szpachle japonskie plastikowe stuza do precyzyjnego rozprowadzania kleju, zapraw, szpachli, zywic itp.

Wykonane z odpornego i elastycznego tworzywa sztucznego, sg idealnym narzedziem do uzyskania réwnomiernej warstwy
materiatu, co jest kluczowe w projektach wymagajacych precyzji i doktadnosci.
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